
Seznam běžně vyráběných materiálů - Barevné kovy

cínová bronz

dle normy Chemické složení jednotlivých prvků

ČSN DIN EN jiné označení Cu Sn Zn Pb Ni Al Mn Mg Fe Si Sb Ti P As Příměsi

423119 G-CuSn10 2.1050.01 EN CC480K CuSn10-C CuSn10 88,0 - 90,0 9,0 - 11,0 ≤0,5 ≤1,0 ≤2,0 0,01 ≤0,1 - ≤0,2 ≤0,02 ≤0,25 - 0,2 -  ≤0,2

423123 G-CuSn12 2.1052.01 EN CC483K CuSn12-C CuSn12 85,0 - 88,5 11,0 - 13,0 ≤0,5 ≤0,7 ≤2,0 0,01 ≤0,2 - ≤0,2 ≤0,01 ≤0,2 - 0,6 -  ≤0,15

červená bronz

dle normy Chemické složení jednotlivých prvků

ČSN DIN EN jiné označení Cu Sn Zn Pb Ni Al Mn Mg Fe Si Sb Ti P As Příměsi

423135 G-CuSn5ZnPb 2.1096.01 EN CC491K CuSn5Zn5Pb5-C CuSn5Pb5Zn5 83,0 - 87,0 4,0 - 6,0 4,0 - 6,0 4,0 - 6,0 ≤2,0 0,01 - - ≤0,3 ≤0,01 ≤0,5 - 0,1  ≤0,25

423137 G-CuSn7ZnPb 2.1090.01 EN CC493K CuSn7Zn4Pb7-C CuSn8Pb3Zn6 81,0 - 85,0 6,0 - 8,0 2,0 - 5,0 5,0 - 8,0 ≤2,0 0,01 - - ≤0,2 ≤0,01 ≤0,3 - 0,1 -  ≤0,3

hliníková bronz

dle normy Chemické složení jednotlivých prvků

ČSN DIN EN jiné označení Cu Sn Zn Pb Ni Al Mn Mg Fe Si Sb Ti P As Příměsi

423145 - - - - CuAl9Fe zbytek ≤0,2 ≤1,0 ≤0,1 ≤1,0 8,0 - 10,0 1,0 - 2,0 - 2,0 - 4,0 ≤0,2 ≤0,05 - ≤0,05 ≤0,01 ≤2,70

423146 - - - - CuAl10Fe3Mn1,5 zbytek ≤0,1 ≤0,5 ≤0,03 ≤0,5 9,0 - 11,0 1,0 - 2,0 - 2,0 - 3,5 ≤0,1 ≤0,002 - ≤0,01 ≤0,01 ≤0,75

423147 - - - - CuAl10Fe4Ni4 zbytek ≤0,2 ≤0,5 ≤0,05 3,5-5,5 9,5 - 11,0 ≤0,5 - 3, - 5,5 ≤0,2 ≤0,05 - ≤0,1 ≤0,05 ≤1,50

423148 - - - - CuAl10Ni2Mn1 zbytek ≤0,2 ≤0,5 ≤0,1 2,0 - 3,0 9,5 - 10,5 1,0 - 2,0 - ≤0,5 ≤0,2 - - ≤0,05 - ≤1,5

olověná bronz

dle normy Chemické složení jednotlivých prvků

ČSN DIN EN jiné označení Cu Sn Zn Pb Ni Al Mn Mg Fe Si Sb Ti P As Příměsi

423121 - - - - CuSn10Pb5 zbytek 9,5-11,0 0,5 4,0 - 6,0 0,5-1,5 0,01 - - ≤0,2 - 0,3 - 0,07 - -

423122 - - - - CuSn10Pb10 zbytek 9,5-11,0 0,5 9,0-11,0 0,3-1,0 0,01 - - ≤0,2 - 0,3 - 0,07 - -

mosaz

dle normy Chemické složení jednotlivých prvků

ČSN DIN EN jiné označení Cu Sn Zn Pb Ni Al Mn Mg Fe Si Sb Ti P As Příměsi

423311 - - - - Ms66Al6FeMn 63,0-67,0 1,0 zbytek 1,0 - 6,7-7,0 1,5-2,5 - 2,0-4,0 - 0,1 - - - ≤2,0

423322 - - - - Ms59MnAl 56,0-59,0 1,5 zbytek 1,5 1,0 0,5-2,0 0,5-2,0 - 1,0 - - - - - -

hliník

dle normy Chemické složení jednotlivých prvků

ČSN DIN EN jiné označení Cu Sn Zn Pb Ni Al Mn Mg Fe Si Sb Ti P As Příměsi

424331 G-AlSi10Mg 3,2381 EN AC-43000 EN AC-AlSi10Mg(a) AlSi10MgMn ≤0,05 ≤0,05 ≤0,1 ≤0,05 ≤0,05 zbytek ≤0,45 0,25 - 0,45 ≤0,55 9,0 - 11,0 - ≤0,15 - - ≤0,15


